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Tillegg A (informativt)
Vanlig forekommende isolasjonstykkelser for forskjellige materialer
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Tabell A.1 - Vanlig forekommende isolasjonsstykkelser

Vanlig forekommende isoleringstykkelser er merket med X
Tykkelse MwW EPS XPS PUR FEF PEF Blokker CG EP CS
5 mm X X
6 mm X
9 mm X
10 mm X X X X
13 mm X
15 mm X X X X
16 mm X
19 mm X
20 mm X X X X X X X
25 mm X X X X X
30 mm X X X X X X X
32 mm X
40 mm X X X X X X X
48 mm| X°
50 mm X X X X X X X X
60 mm X X X X X X
70 mm X X X X X X
75 mm X X X
80 mm X X X X X X
98 mm| X°
100 X X X X X X X X X
mm
120 X X X X
mm
123 X@
mm
125 X X
mm
148 xé
mm
150 X X X X X X X X
mm
173 X@
mm
(fortsettes)
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Tabell A.1 — Vanlig forekommende isolasjonsstykkelser (fortsettes)

NS 3420-S:2008

Vanlig forekommende isoleringstykkelser er merket med X

Tykkelse MW EPS XPS PUR FEF

PEF

Blokker

CG

EP

CS

175
mm

X

180
mm

198 Xé
mm

200 X X X
mm

210
mm

220
mm

240
mm

250 X X X
mm

300 X X X
mm

350
mm

360
mm

400 X x°
mm

450
mm

500 X x®
mm

@ Gjelder produkter tilpasset virkedimensjoner
® |Isolasjon til veioppbygging/isolering
¢ Leveres som blokker med og uten isolasjonssjikt

9 Blokker kun med isolasjonssjikt

SN © 2008

153





