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Tillegg D (informativt) 
Graderingstall for løsmasser 
Graderingstallet er et uttrykk for sortering som angir forholdet mellom kornstørrelsene ved 60 % og 10 % 
gjennomgang i en kornkurve, dvs. Cu = d60/d10. Grensene er vist i tabell D.1. 

Tabell D.1 – Gradering av masser 

Benevning Graderingstall (Cu) 

ENSGRADERT Cu < 5 

MIDDELS GRADERT 5 ≤ Cu ≤15 

VELGRADERT Cu > 15 
 




